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ABSTRAK 
Archives of high use value are archives that serve as evidence of accountability, 

legal protection tools, memory and organizational identity as well as having 

unique forms and information. Some of the problems that occur are related to 

high-use-value archives, namely there are black spots on the paper, discoloration 

occurs, and the paper tears easily in ANRI. Several high-value archival 

documents at ANRI use 100 g/m2 HVS paper. Conqueror paper is a high quality 

paper that has the potential to be used as high-value archival printing media. This 

final project aims to determine the results of conqueror paper quality testing as 

high-value archival printing media, to find out whether the paper quality test 

results are in accordance with the ANRI Principles. Testing for conqueror paper 

quality parameters was carried out based on Regulation of ANRI No.4 of 2000, 

namely testing for grammage, thickness, bulky factor, degree of whiteness, 

opacity, folding resistance, tear resistance, oil penetration, lignin composition 

and acidity. Based on the test results, HVS paper obtained a grammage of 

104.517 g/m2, a bulky factor of 1.13 cm3/g, oil penetration of the smooth side of 

22.29 and the rough side of 20.50, opacity of 96.738%, degree of whiteness of 

95.375%, folding resistance of the MD side of 64 .9 and CD side 12.6, tear 

resistance MD side 594.159 and CD side 740.07 and acidity 8.24. Conqueror 

paper obtained a grammage of 107 g/m2, a bulky factor of 1.30 cm3/g, an oil 

penetration of 30.14 on the smooth side and 27.28 on the rough side, 91.547% 

opacity, 97.83% whiteness, 155 MD side folding resistance, 0 and CD side 49.0, 

tear resistance MD side 842.661 and CD side 828.382 and acidity 8.31. 

Parameters suitable for Perka ANRI are grammage, bulky factor, oil penetration, 

opacity, degree of whiteness, folding resistance, tear resistance and acidity. 

Parameters that are not in accordance with Perka ANRI lignin composition. The 

lignin composition did not carry out quantitative testing because the supply of 

materials did not exist and the machines were inadequate, so that it was only 

limited to observations with qualitative testing. 

Keywords: Conqueror paper, Conqueror paper quality parameters, ANRI Head 

Regulations. 

 

Arsip bernilaiguna tinggi adalah arsip yang berfungsi sebagai bahan bukti 

pertanggungjawaban, alat perlindungan hukum, memori, dan identitas organisasi 

serta memiliki keunikan bentuk dan informasi. Dokumen arsip bernilaiguna tinggi 

di ANRI menggunakan bahan kertas HVS 100 g/m
2
 Beberapa masalah yang 

terjadi berkaitan dengan arsip bernilaiguna tinggi yaitu terdapat bintik-bintik 

hitam pada kertas, terjadi perubahan warna, dan kertas mudah sobek di ANRI. 

Dibutuhkan bahan pengganti kertas HVS sehingga dapat mengatasi permasalahan 

yang muncul akibat penggunaan kertas HVS 100 g/m
2 

Kertas conqueror adalah 

kertas high quality yang berpotensi dapat digunakan sebagai media cetak arsip 

bernilaiguna tinggi, tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengujian 

kualitas kertas conqueror sebagai media cetak arsip bernilaiguna tinggi, 

mengetahui hasil uji kualitas kertas apakah sudah sesuai dengan Perka ANRI. 

Pengujian parameter mutu kertas conqueror dilakukan berdasarkan Perka ANRI 

No.4 Tahun 2000, yaitu pengujian gramatur, ketebalan, faktor bulky, derajat 
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putih, opasitas, ketahanan lipat, ketahanan sobek, penetrasi minyak, komposisi 

lignin dan keasaman. Berdasarkan hasil pengujian, Kertas conqueror mendapatkan 

hasil gramatur 107 g/m
2
, faktor bulky 1,30 cm

3
/g, penetrasi minyak sisi halus 

30,14 dan sisi kasar 27,28, opasitas 91,547%, derajat putih 97,83%, ketahanan 

lipat sisi MD 155,0 dan sisi CD 49,0, ketahanan sobek sisi MD 842,661dan sisi 

CD 828,382 dan keasaman 8,31. Kertas HVS mendapatkan hasil gramatur 

104,517 g/m
2
, faktor bulky 1,13 cm

3
/g, penetrasi minyak sisi halus 22,29 dan 

kasar 20,50, opasitas 96,738%, derajat putih 95,375%, ketahanan lipat sisi MD 

64,9 dan sisi CD 12,6, ketahanan sobek sisi MD 594,159 dan sisi CD 740,07 dan 

keasaman 8,24. Hasil pengujian berdasarkan parameter Perka ANRI ternyata sifat 

kertas conqueror tidak berbeda jauh dengan kertas HVS 100 g/m
2
 Parameter yang 

sesuai dengan Perka ANRI adalah gramatur, faktor bulky, penetrasi minyak, 

opasitas, derajat putih, ketahanan lipat, ketahanan sobek dan keasaman. Parameter 

yang tidak sesuai dengan Perka ANRI komposisi lignin. Komposisi lignin tidak 

melakukan pengujian kuantitatif karena persediaan bahan yang tidak ada dan 

mesin kurang memadai, sehingga hanya sebatas pengamatan dengan pengujian 

kualitatif. 

Kata Kunci : Kertas Conqueror, Parameter mutu Kertas Conqueror, 

Peraturan Kepala ANRI 
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